EU Olbindemittel Tonerde 20kg Typ IlIR E-COLL

Produkt :

Form :

KorngroRe :

Farbe :

Geruch :
Schmelzpunkt/Schmelz-
bereich :

Siedepunkt/Siedebereich:

Flammpunkt :
Entziindlichkeit

(fest, gasformig) :
Ziindtemperatur :
Selbstentziindlichkeit :
Explosionsgefahr :
Dichte

Schiittdichte bei 20°C :
Loslichkeit in

Mischbarkeit mit Wasser:

pH (10% wasserhaltige
Suspension) :

Chemische Analyse :

Gliihverlust (1025°C) :
Spezifisches
Gewicht(g/cm?) :
Absorptionsfihigkeit,
Wasser (Westinghouse) :
Absorbtionfihigkeit,0l :

Siebanalyse :

Zur Beachtung:

Diatomeenerde (Moler) granuliert, Kalziniert
Granulat

0,5-1mm

Rotbraun

Fast geruchslos

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt / nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Der Stoff ist nicht entziindlich
Entfallt

Nicht bestimmt

Nicht explosionsgefahrlich
Nicht bestimmt

500kg/m3

Unldslich

7,25

Si02 75% (nach dem Trocknen bei 110°C)
Al203 10%

Fe203 6%

MgO 1%

Cao 2%

K20+Na20 2%
Sonstige 4%

2%
2,3%

71% 95%
1L Olbinder bindet 0,451 Ol / ohne Druckbelastung 0,501 Ol

2mm = 0,0%
630 um =97,6%
200 um = 2,0%
63 um =0,4%
63 um =0,0%

NVYVVYV

Vorstehende Angaben kdnnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunéchst ausreichende Eigenversuche
durchzufiihren. Eine Haftung fiir konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweise in diesem Merkblatt nicht

abgeleitet werden.
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Die Angabenstiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Das
technische Datenblatt beschreibt
Produkte in Hinsicht auf die
chemische Zusammensetzung. Die
Angaben haben nicht die
Bedeutung von
Eigenschaftszusicherungen.
Uberarbeitet am : 15.04.2016

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben kdnnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunachst ausreichende Eigenversuche
durchzufiihren. Eine Haftung fiir konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweise in diesem Merkblatt nicht
abgeleitet werden.
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